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PIELEGNACJA, CZYSZCZENIE | KONSERWACJA PLYTEK PVC

Regularne czyszczenie i konserwacja jest bardzo
wazna dla zachowania wygladu i utrzymania higieny,
jak rowniez w celu wydtuzenia zywotnosci wszystkich

wyktadzin Fortelock.

Ponizsze zalecenia dotyczace czyszczenia i
konserwacji wyktadzin podtogowych odnoszg sie do
stosowania $rodkdw marki Dr Schutz. Oparte s3 na

wieloletnich doswiadczeniach doswiadczeniach

i uwzgledniajg aktualne trendy w zakresie czyszczenia.
Koszty czyszczenia i jego czestotliwos$¢ zalezna jest od
obcigzenia wyktadziny i zakresu zanieczyszczenia. Ze
wzgledu na rézne warunki, w ktérych czyszczenie jest
realizowane, zalecenia majg charakter

doradczy.

wyltacznie

10 GLOWNYCH ZASAD

1. Uzywanie tarcz Sciernych jest zabronione. W ten
sposob wyeliminowane zostanie ryzyko uszko- dzenia
powierzchni (Srodki Scierne, rozpuszczalniki, itd.).

2. Uzywanie gumowych podktadek jest zabronione ( na
nogi krzeset lub innych mebli). Zamiast tego nalezy
stosowac¢ podktadki z PCV albo polietylenu.

3. Regularne czyszczenie jest bardziej komfortowe
i skuteczne niz okazjonalne czyszczenie dogiebne.

4. Nalezy uzywac zalecanych srodkéw czystosci.

5. Zawsze nalezy przestrzega¢ zalecenia producenta
odpowiednich srodkéw czystosci, instrukcje
zdrowotne i bezpieczenstwa.

6. W przypadku rotacyjnych maszyn do czyszczenia
nalezy zawsze stosowa¢ miekkie szczotki(wtosie
<0,25 mm). Alternatywnym rozwigzaniem jest
stosowanie maszyn wyposazonych w szczotki o
parametrach ekwiwalentnych. Stosowanie szczotek
z twardym wtosiem nie jest zalecane.

POZOSTALE POSTANOWIENIA

Tresc instrukcji zostata opracowana
reprezentantéw podanych firm. Za wymienione srodki
czystosci i pielegnacji firma Fortemix, s.r.o. nie przyjmuje
zadnej odpowiedzialnosci. W watpliwosci
decydujace sg instrukcje odpowiedniego producenta lub

przedstawiciela.
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Podczas stosowania wszelkich srodkéw czyszczacych i

/\ UWAGA

Srodki ochronne przeznaczone sg do ochrony podtogi
przed przenikaniem zabrudzen i eliminujg w ten sposéb
jej zanieczyszczenie. Np. w strefach wejscia do
budynkdéw w celu zatrzymania zanieczysz- czen stuzg
tzw. strefy czyszczgce. Strefy czyszczgce ograniczajg
iloé¢ zanieczyszczen wnoszonych do budynku do
minimum. Zalecana dtugos$é strefy wynosi min. 2 - 3

krokéw. Niniejszy dokument zawiera takze opis
srodkéw zapobiegawczych stosowanych podczas
czyszczenia. W wypadku, gdy wymaga- ne jest

osiggniecie maksymalnego wspoétczynnika tarcia, mozna
na podfoge natozy¢ specjalny lakier antyposlizgowy.

7. Rozpuszczalniki moga wyrzadzi¢ szkody na elastycznej
wyktadzinie podiogowej.

8. llos¢ wnoszonych zabrudzen mozna ograniczy¢
za pomocg mat czyszczacych przed wejsciem i stref
czyszczacych pod drzwiami budynku.

9. Stosowanie agresywnych srodkéw (np. srodkéw
zawierajacych elementy Scierne, alkalia, sSrodkéw
zawierajacych duzg ilos¢ organicznych
rozpuszczalnikéw i substancji odttuszczajgcych)
do zwyktego czyszczenia nie jest zalecane.

10. Do czyszczenia i suszenia nalezy uzywac rotacyjnej
maszyny, jezeli jest do dyspozycji. Nalezy uzywac
czystej wody i sSrodka z neutralnym pH w stabym
roztworze. W celu lepszego czyszcze- nia, zachowania
wygladu i wytrzymatosci wyktadziny zalecamy ponizej
podane S$rodki.

konserwujacych nalezy przestrzegaé¢ instrukcji ich
producenta, ewentualnie zwrdcic sie z prosba o informacje
do konsultantéw technicznych producenta.

Szczegdtowe informacje dotyczace sposobdéw czyszczenia
powierzchni PCV  ptytek DESIGN podane sa
w dokumentacji firm Fatra a.s. lub Tarkett. Ponizej podane
artykuty zostaty przejete z powyzszych instrukcji.
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